
Material:

Pfl egehinweise:
Zusammensetzung:

Scheuerbeständigkeit:
Pillingbildung:
Lichtechtheit:

35.000 Touren

4-5

5-6

Jacquard Chenille

52 % Polyester, 35 % Acryl,

13 % Baumwolle

Lyra

Grobmaschiges Jacquard Chenille. Typischerweise kann es bei Chenille-Stoffen stellenweise zur 

Bildung kleiner Flusen und Knötchen (Pilling) kommen, welche leicht mit einem Fusselgerät ent-

fernt werden können. Pilling, Farb- oder Strukturabweichungen sind warentypisch und berechti-

gen nicht zur Reklamation. Direktes Sonnenlicht vermeiden.

Eigenschaften

Braun

Angaben nach DIN EN 14 465:2006Stand: Juli 2021

Farben

Grau

Hellbraun

Navy Taupe


